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Resistance to dichloromethane,15℃  30min, No attack at any part of the surface

Executive
Standards

BS EN 1329

BS 4514

BS EN 1329



BS 5255
BS 4514
BS EN 1329

BS 5255
BS 4514
BS EN 1329



BS 5255
BS 4514
BS EN 1329

BS 5255
BS 4514
BS EN 1329



BSPT REDUCING TEE 
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CAP WITH PLUG 
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TOP ACCESS GULLY

TOP ACCESS  RESEALING GULLY
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BS 5627



BS 3943

BS EN 274






	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14

